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的方法。研究中以自由基聚合法合成不同比例甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸共聚物
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第一章、序論 

 

  奈米顆粒(nanoparticle)泛指粒徑大小介於1至100奈米之間的微小

顆粒，大約由數個到數十萬個的原子所組成，其粒子尺寸與分子大小

相近，涵蓋的範圍包括金屬、半導體、陶瓷、高分子等。當粒子的尺

寸進入奈米等級時，將具有小尺寸效應、表面效應與量子化效應等，

其物理與化學性質有別於一般的巨觀材料範疇。例如較低的熔點、較

高的延展性、硬度，以及特殊的導電、導熱、光學等性質等[1]。奈

米顆粒在許多領域裡都具有重要的應用價值。在反應中許多重要的催

化劑是金屬，若將它分散至奈米級的顆粒可以大幅度改進催化效率。

另外，奈米級的金屬在可見光區都有獨特而強烈的吸收，它是來自表

面電漿子共振 (surface plasmon resonance)，此吸光特性強烈受到奈米

粒子粒徑與表面吸附分子的影響，故可作為感測器。 

 

  由於無論金屬、陶瓷和高分子材料來說，只單純使用一種材料已

經無法滿足日趨多元化應用的性質要求，故結合兩種以上的複合材料

因應而生。若其中至少有一種材料為奈米級的尺寸 (＜100 nm)，此

材料可視為奈米複合材料 (nanocomposites)。 
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1.1 奈米金的製備與應用 

 

目前以化學還原法在溶液中製備奈米金的方式大致可分為下列四

種： 

 

(1) 檸檬酸鹽還原金鹽： 

  長久以來，在眾多合成奈米金的方法裡最普遍的就是在金鹽

HAuCl4 水溶液中添加檸檬酸鹽 (citrate)為還原劑 (reducing agent)。

此一方法於1951年由Turkevitch 提出[2]，大約可得到20 nm左右的奈

米金粒子。並可於反應中加入不同比例的保護劑 (protecting agent)，

如硫醇基丙酸鹽 (mercaptopropionate)[3]。檸檬酸鹽與穩定劑對金的

比例可控制所形成奈米金的大小，如圖1-1所示。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 1-1、以硫醇基丙酸鹽 (mercaptopropionate)為穩定劑製備奈米金之步驟[3]
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(2) 兩相法： 

  兩相法  (two-phase method)是藉由相轉移劑  (phase-transfer 

reagent)將金鹽HAuCl4 由水相轉入有機相中，並以穩定劑烷烴硫醇

(alkanethiol)及還原劑NaBH4 還原成親油性的烷烴硫醇包覆奈米金。

反應進行的同時在顏色上會有相當明顯的變化，加入還原劑後數秒

內，可由肉眼觀察到有機相由橘黃色快速的轉變為深咖啡色或紅棕

色。所得到的奈米金粒子粒徑小 (1~5 nm)，並可在有機相中穩定保

存[4]，烷烴硫醇對金鹽的比例與烷烴鏈長可控制奈米金的大小[5]。

所形成的奈米金可藉由取代交換反應 (place exchange reaction)將含

不同反應官能基的硫醇取代部分烷烴硫醇，使奈米金外層含有這些反

應官能基，如醇基OH、羧基COOH、胺基NH2 等[6-8]，圖1-2 即為

取代交換反應。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 1-2、硫醇包覆奈米金之取代反應示意圖[2] 
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(3) 使用其他種類的還原劑與穩定劑： 

  如 以 硫 酚  (mercaptophenol) 或 三 辛 基 氧 磷 

(tri-n-octylphosphineoxide, TOPO)，將金鹽HAuCl4 直接在水相或有機

相中還原成穩定劑包覆的奈米金，其粒徑小(1~5 nm)並可在水相或有

機相中穩定保存[9-12]。穩定劑與金鹽的比例可控制奈米金的大小，

同時依穩定劑的分子結構，形成的奈米金外層可為親水或疏水性，或

具備各種反應類型的官能基，如醇基OH、羧基COOH、胺基NH2、矽

烷氧基Si(OR)3 等。 

 

(4) 利用高分子做為奈米金合成時的還原劑或穩定劑： 

  如聚乙烯基咯烷酮  (polyvinyl pyrrolidone, PVP)、聚乙二醇

(polyethylene glycol, PEG) [13]，以及含硫醇或硫醚的聚苯類或聚乙二

醇，或其他穩定機構的高分子做為奈米金合成時的還原劑或穩定劑

[14-19]。目前最熱門的研究項目是利用陰離子聚合法或原子轉移自由

基聚合法 (atom transfer radical polymerization, ATRP)製備親疏水雙

性的嵌段共聚高分子 [20-26]，或製備含官能基的樹枝狀高分子

(dendrimer) [27-32]，以提供製備奈米金的機構與環境。利用不同的高

分子結構或親疏水性嵌段長度來控制奈米金的形態及大小，製備粒徑

均勻的奈米金並包覆於高分子結構中。 
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奈米金的用途相當廣泛，包含在生化、光電或民生用品等相關領

域[33]。例如將奈米金添加於機油中，奈米金與機油分子可順著機件

融入材料內，分子結構可形成規則排列，形成細微保護層保護機件表

面，其原理類似於導電物質可吸引不帶電的原子，使金粒子吸附於金

屬表面，使外在重力和摩擦力無法移動奈米金粒子，確保機件不受損

傷。此外若於汽車引擎汽缸形成奈米金所組成之鍍層，利用奈米金的

微細結構和超大表面效應，造成高催化效應，使一氧化碳和氮氧化

物，轉換成無毒的二氧化碳與氮氣。於食品工業上，在酒裡添加奈米

金後，酒中的乙醛氧化成醋酸或還原成乙醇，可降低酒的辛辣味，讓

酒更好入喉。 

 

奈米金目前應用的形式除直接在溶液中使用，有含浸塗佈 (dip 

coating)與自組構裝 (self-assembly)等方式，但都受限於奈米金溶液的

濃度而無法進行大面積或高濃度的製作及應用。因此尋找高濃度奈米

金的分散與固定方法，並適合多種塗佈成膜，如滾筒式塗佈(roll 

coating)、擠壓式塗佈  (extrusion slot coating)、旋轉塗佈  (spin 

coating)，或多孔性結構，以及其他應用方式為重要的研究方向之一。 
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1.2 高分子-奈米金複合材料的製備與應用 

 

  有機-無機複合 (composite)或混成 (hybrid)材料因同時具備有機

與無機材料的優點而得到廣泛的注意和研究。無機金屬或氧化物的硬

度及抗張強度較高且耐熱性較佳，然而延展性及塗佈性較差導致加工

不易，相反的有機高分子雖然抗張強度較低且耐熱性較差，但柔軟性

及塗佈性為其優點。許多種類的高分子，如聚丙烯酸酯、聚苯乙烯、

聚碳酸酯、聚胺基甲酸酯、環氧樹酯、聚醯胺、聚醯亞胺等及其衍生

高分子也已廣泛地應用於有機-無機複合或混成材料的製備。 

 

目前製備高分子-奈米金複合材料的方法主要分成三種： 

1. 先合成奈米金之後，直接將奈米金摻入高分子溶液中。為避免奈

米金直接在高分子溶液中沉澱，奈米金及高分子對溶劑的溶解度

很重要。 

2. 將金鹽和高分子溶液混合之後，加入還原劑，劇烈的攪拌後將金

鹽還原成奈米金於高分子溶液中。 

3. 直接以高分子還原金鹽，利用高分子上具備的官能基還原金鹽並

同時達到保護奈米金的作用。 
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在製備高分子-奈米金複合材料時要注意奈米金的聚集現象，否則

將導致明顯的相分離並失去奈米金的特性，以及降低複合材料的各項

性質，如機械性質、耐熱性與透光性等。將奈米金固定於高分子材料

中，通常是直接利用高分子鏈上具有的官能基與製備的奈米金之間產

生作用力或形成化學鍵，藉由這種方法可以得到安定的高分子包覆奈

米金，如圖 1-3 所示[16]。或者是先製備奈米金顆粒，並且搭配奈米

金顆粒上保護劑的官能基（如醇基 OH、羧基 COOH、胺基 NH2 等）

選用適當高分子，以製得一安定的材料及薄膜。其中高分子的種類、

高分子/奈米金比例、高分子的分子量，以及溶劑的選用等因素。都

會影響奈米金粒徑大小及散佈的情形。 

 

 

 

 

 

 

   

 

由於高分子材料非常適合做為具特殊性質奈米粒子應用上分

散、固定及保護的材料。為增加奈米金應用的寬廣性及實用性，或增

進高分子的各項性能，製備高分子-奈米金複合材料或薄膜，並對其

圖 1-3、以高分子鏈包覆奈米金顆粒示意圖[16] 
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性質進行研究，與開發相關的塗佈技術，為重要的奈米金應用發展方

向，目前於高分子-奈米金薄膜的研究正陸續增加當中。如光電材料

中，於高分子發光二極體(ploymer light emitting diode, PLED)發光層中

攙入奈米金，以增加其量子效益，並改善其加工性質，如圖1-4所示。 

 

 

 

 

 

 

奈米金雖提供了奈米尺度的特殊性質應用潛力，但仍受到合成或

安定性問題的限制，例如奈米金微粒不易在水中形成疏水表面，以及

在高分子中不易分散均勻等現象，需要進一步做相關的研究。 

 

 

圖 1-4、在 PLED 發光層中摻入奈米金結構圖[33] 
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第二章、文獻回顧 
 

2.1 以高分子製備奈米金 

 

  將奈米金均勻地分散在高分子材料中需要考慮一些重要的條

件。首先是形成奈米金時，奈米金外層所包覆的高分子穩定劑是否具

備適當的官能基可以與奈米金之間形成穩定作用力（如氫鍵、共價鍵

等）。日本Miyake教授以KBH4為還原劑，分別以聚乙烯基咯烷酮

(PVP)、聚丙烯腈(PAN)與 MMS-NVP共聚物三種高分子（如圖2-1）

為穩定劑，以20/1的莫耳比例製備奈米金 [34]。結果發現高分子在奈

米金外形成較大的高分子殼層包覆奈米金顆粒，但其粒徑分布範圍較

廣（如圖2-2）。其中以聚丙烯腈（含氰基、NCO）與MMS-NVP 共

聚物（含硫醇，SH）所製備的高分子包覆奈米金的顆粒較小（分別

為20~30 nm 與 10~30 nm）。另外他們也有針對還原劑與金的比例

（KBH4/Au）、保護劑與金的比例（PVP/Au）對所形成奈米金粒徑

的影響。根據其研究結果，還原劑與金的比例只要超過某個比例以上

（依還原劑的種類而定，KBH4/Au=6），對於奈米金的粒徑影響並不

大；而保護劑與金的比例亦同（PVP/Au=6）。 
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美 國 Wisian-Neilson 教 授 以 無 機 高 分 子

poly(methylphenylphosphazene) (PMPP) 與NaBH4為還原劑製備PMPP

包覆的奈米金顆粒，利用PMPP主鏈上氮原子的孤對電子(lone pair)與

奈米金作用而達到包覆與穩定作用[14]。最後在不同的高分子添加比

例下分別得到7.4、6.8、and 5.1 nm 的奈米金顆粒。他們的研究發現

圖 2-1、PVP、PAN 和 MMS-NVP 之化學結構式[34] 

圖 2-2、以(a)PVP、(b)PAN 和(c)MMS-NVP 包覆之奈米金之 TEM

圖與其粒徑分布[34] 
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奈米金會導致無機高分子PMPP 分子鏈的斷裂，大幅降低其熱裂解溫

度，如圖2-3所示。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  有別於利用高分子側鏈上的官能基來製備高分子包覆奈米金，美

國Lennox教授以含硫醇端基的聚苯或聚乙二醇以Super-Hydride 

(lithium triethylborohydride)為還原劑來製備高分子包覆奈米金 

[15-18]。研究顯示，與奈米金表面結合的高分子鏈數隨高分子的種類

而異，且隨高分子的鏈長增加而降低。而硫醇對金鹽的比例越高，所

形成高分子包覆奈米金的粒徑越小，也小於相同比例的烷烴硫醇包覆

奈米金的粒徑；同時高分子的分子量越高，所形成的高分子包覆奈米

金的粒徑也越小。圖2-4即為含硫醇端基的聚苯或聚乙二醇高分子所

製備包覆的奈米金。 

圖 2-3、PMPP 與奈米金添加量之 TGA 圖[14] 
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  Lennox 教授將其所製備的含硫醇端基聚苯及聚乙二醇包覆的奈

米金與聚苯或聚乙二醇高分子做摻合。結果顯示長分子鏈聚苯包覆的

奈米金可完全摻合在不同分子量的聚苯當中，但短分子鏈聚苯包覆的

奈米金只可摻合在低分子量的聚苯當中[15]；同樣的聚乙二醇包覆的

奈米金只可摻合在低分子量的聚乙二醇當中[18]。如圖2-5A，短分子

鏈硫醇包覆的奈米金於氯仿中的紫外光-可見光吸收光譜的最大吸收

位置於509 nm，當其摻合於聚苯時奈米金形成凝聚，其最大吸收位置

紅位移到560 nm（奈米金顆粒變大）；圖2-5B則表示由聚苯包覆的奈

圖 2-4、以末端基為硫醇的小分子/高分子作為保護劑製備奈米金[16] 
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米金摻合於聚苯當中，分散的情況良好且最大吸收位置不變（奈米金

顆粒沒有變大）。另外在他們的研究中發現，以末端官能基還原而得

的奈米金顆粒，於高pH值的情況下，可以得到顆粒小而且較均勻的

顆粒。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Braun 教授則是藉由自行合成含硫醇端基的聚乙二醇

(Me-PEG-SH)來製備奈米金，所使用的還原劑為 NaBH4[17]。其中也

有對分子量、硫醇對金鹽的比例與顆粒大小的關係做討論。結果如圖

2-6 所示，硫醇相對於金鹽的濃度越高，粒徑越小，與 Lennox 的團隊

得到的結果類似。 

圖 2-5、由不同保護劑製備的奈米金於溶液及高分子中的 UV-vis 吸收光譜

[15] 
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  中正大學化工系蔣見超教授研究聚對甲基苯乙烯包覆的奈米

金，其製備方法為先聚合出含有硫醚側基的聚對甲基苯乙烯高分子， 

使用 NaBH4 為還原劑。經由硫醚對奈米金進行化學吸附，使奈米金

鍵結在聚苯乙烯為主鏈且側鏈含有硫醚官能基的高分子上[19]，如圖

2-7 所示。研究中發現無硫醚側基的聚對甲基苯乙烯無法防止奈米金

的聚集，證實了硫醚側基與奈米金的鍵結有助於將奈米金包覆於聚對

甲基苯乙烯高分子中。蔣見超教授的研究同時發現，改變高分子的比

例可使其紫外光-可見光光譜圖吸收位置由 540 nm 位移至 529 nm，即

奈米金顆粒大小隨著保護劑/金的比例上升而變小，如圖 2-8 所示。 

 

藉由TGA等儀器的分析，當奈米金顆粒成功的吸附於高分子時，

聚對甲基苯乙烯的裂解溫度明顯降低，而未吸附奈米金的高分子則維

圖 2-6、以末端基為硫醇的聚乙二醇作為保護劑的奈米金，

thiol:Au=(a)1:8 ;(b)3:1 [17] 
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持原來的裂解溫度，如圖2-9。此現象與Wisian-Neilson 教授之研究結

果相同。在這些研究當中奈米金藉高分子主鏈或側鏈上的官能基與高

分子緊密連接，因而導致了高分子的熱裂解溫度的大幅度降低。對於

相關的研究，尤其不同型式高分子包覆方式，以及以硫醇包覆的奈米

金與高分子製備的奈米複合材料，其分子鏈結構與熱裂解機構應進一

步加以探討。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 2-7、硫醚側基的聚對甲基苯乙烯高分子與所包覆奈米金製備流程

圖[19] 
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圖 2-8、添加不同比例高分子之奈米金 UV-vis 吸收光譜[19] 

圖 2-9、PMS-(CH2SCH3)n與奈米金添加量之 TGA 圖[19] 
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中興大學化工系徐善慧教授研究水性聚胺基甲酸酯(waterborne 

polyurethanes)-奈米金摻合，其結果發現只添加微量(1.74×10-2wt%)的

奈米金即可增加聚胺基甲酸酯的熱裂解溫度、機械性質與及結晶性，

但稍微增加奈米金的濃度(6.5×10-2wt%)，奈米金即會產生聚集現象而

聚胺基甲酸酯喪失原有增強的性質[35]。此結果與之前許多的研究不

同，在其他的研究當中，添加奈米金將使高分子的裂解溫度有降低的

趨勢。這個研究中奈米金與聚胺基甲酸酯之間僅有氫鍵，但添加的奈

米金濃度很低即使聚胺基甲酸酯產生相當明顯的性質變化。若高分子

與奈米金間有共價鍵結，相信奈米金的添加量可大幅提高，並大幅增

加高分子的各項性質並增進各種應用的能力。 

 

美國伊利諾大學及明尼蘇達大學的研究人員曾在研究高分子包

覆的奈米金熱傳導性質時，發現某些溶劑會使高分子包覆層膨脹，而

大幅增加熱導熱係數[36]。研究中以奈米金為核，外覆聚苯乙烯，再

包覆聚丙烯酸酯製成奈米微粒，其外觀如圖 2-10 所示。結果顯示在

如四氫夫喃(THF)或二甲基甲醯胺(DMF)等有機溶劑中，外層的高分

子因膨潤而使熱傳導係數加倍，進而使奈米金的冷卻速率加倍。他們

認為溶劑滲透入外層或強化聚苯乙烯骨架的排列，都不能直接解釋高
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分子熱導率的升高，因而傳統的熱傳理論也未必適用於奈米級的材

料。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 2-10、奈米金顆粒包覆於苯乙烯-丙烯酸共聚物殼層中之 TEM 圖[36] 
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2.2 壓克力高分子-奈米金複合材料 

 

  壓克力高分子的種類繁多，其中最常見的如聚甲基丙烯酸甲酯 

(poly(methyl methacrylate), PMMA)等。其與無機氧化物之複合或混成

材料亦有許多研究及應用，具有相當優異的性質，已經被廣泛的應用

在民生、光電、醫療等方面。例如於光波導材料上的應用，以溶膠凝

膠法將二氧化矽或二氧化鈦等無機物摻混於壓克力高分子中增進其

光學性質，並且隨著其添加量可以改變其折射率[42,43]。若能將其特

性與奈米金結合，相信在應用上將會具有相當的潛力。 

 

Mayer 以 聚 甲 基 丙 烯 酸 羥 丙 酯 (poly(2-hydroxypropyl 

methacrylates), PHPME)與聚甲基丙烯酸羥乙酯 (poly(2-hydroxyethyl 

methacrylates), PHEMA)包覆奈米金[46]。以NaBH4為還原劑，於高分

子溶液中將金鹽還原（高分子與金的比例為25/1）。研究中觀察到奈

米金顏色隨粒徑大小改變，且紫外光吸收光譜的最大吸收位置(λmax)

也隨著粒徑變大而有紅移的現象。由於高分子無官能基以化學鍵的方

式吸附奈米金粒子，故須於稀薄溶液中進行反應。 

 

美國Zhong 教授以硫醇包覆的奈米金與PHEMA 製備聚甲基丙

烯酸羥乙酯-奈米金複合材料[39]。這個研究中使用取代交換反應，將
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包覆在奈米金外層的烷烴硫醇(decanethiol, DT) 取代為含羧基的硫醇

(11-mercaptoundecanoic acid, MUA)，其與聚甲基丙烯酸羥乙酯的羥基

作用而達到與高分子結合的目的。但他們的研究發現，MUA 包覆的

奈米金在聚甲基丙烯酸羥乙酯中的分佈並不均勻，顯示此類的鍵結方

式並不夠達到完全分離硫醇包覆的奈米金顆粒。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

英國利物浦大學Hussain教授等人以丙烯酸鈉(sodium acrylate, SA)

與不同分子量的聚丙烯酸鈉(poly(sodium acrylate), PSA; wM =2100, 

5100, 15000, 30000)製備可以保存於水相中的奈米金顆粒[38]。在此研

究中丙烯酸鈉與聚丙烯酸鈉在合成奈米金的反應中同時扮演著還原

劑以及保護劑的角色。所得到的奈米粒子大約為11~50 nm，粒徑隨著

分子量提高而上升，於丙烯酸鈉還原可得最小顆粒的奈米金，如圖

圖2-11、MUA 包覆奈米金以不同比例於PHEMA 高分子中分佈情形：

左圖0.04% PHEMA (0.6 μM MUA/Au2-nm)；右圖0.18% PHEMA (0.2 μM 
MUA/Au2-nm) [39]  
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2-12所示。以含浸塗佈的方式製成薄膜後發現其吸收位置有紅移的現

象發生，可能是有部分顆粒聚集所造成，如圖2-12所示。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 2-12、以甲基丙烯酸鈉（左上）、聚甲基丙烯酸鈉 wM =2,100

（左下圖）、聚甲基丙烯酸鈉 wM =5,100（右上圖）與聚甲基丙

烯酸鈉 wM =15,000（右下圖）還原並包覆的奈米金。[38] 
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  國家毫微米實驗室劉福鯤博士以聚甲基丙烯酸甲酯作為保護劑

來固定還原後的奈米金粒子[37,44]。將聚甲基丙烯酸甲酯以極稀薄的

濃度（0.32~6.3 mM）溶解於水和乙醇混合的金鹽溶液中，以 NaBH4 作

為還原劑於室溫中反應即可得到奈米金顆粒於高分子溶液當中。此方

式還原而得的奈米金顆粒粒徑約為 2.2 nm，會吸附於聚甲基丙烯酸甲

酯的球體上，造成此一球狀的堆疊（圖 2-14）與溶液與溶質的極性有

關。研究中也發現添加奈米金會造成聚甲基丙烯酸甲酯玻璃轉移溫度

(glass transition temperature, Tg)降低。同時若將樣品加熱至該溫度處

理，會發現金顆粒會聚集成網狀結構如圖 2-15(b)所示。此製備方法

的缺點在於奈米金與高分子之間缺乏作用力存在，以致合成時濃度非

常稀薄，較不利於製成薄膜或塊材。 

圖 2-13、丙烯酸鈉合成奈米金於溶液及薄膜之 UV-vis 光譜[38] 
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韓國的 Youk 教授成功的將奈米金顆粒固定於奈米高分子球體的

表面上，如圖 2-16。此奈米高分子球體為在聚甲基丙烯酸甲酯球體表

面上接枝聚烯丙胺 (poly(allylamine), PAA)的接枝共聚物，研究中發

現以此法製得的奈米金可以長期保存達六個月以上。從他們的研究中

圖 2-15、奈米金/聚甲基丙烯酸甲酯熱處理前(a)及處理後(b)的

TEM 圖[37] 

圖 2-14、奈米金於聚甲基丙烯酸甲酯中的分布情形[37] 
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可以發現金鹽添加量與所形成之奈米金顆粒大小呈現獨立的關係，增

加金鹽的量只會增加奈米金的數目，其平均粒徑仍維持在 12 nm 左

右。 

 

 

 

 

 

 

 

 

由上述文獻的結果發現，奈米金的生成主要分成兩個階段：首先

金鹽於含有保護劑溶劑中分散，而保護劑的條件是必須具有吸附金原

子的能力。在添加還原劑之後金離子(Au3+)迅速的被還原成金元素

(Au)，如果沒有保護劑，金還原後便會一直互相吸附而凝聚沉澱，但

是在有保護劑的環境中金還原後便會被保護劑吸附並包覆，而成為奈

米金。奈米金顆粒的大小就是以保護劑與金的反應性決定的，若能使

保護劑快速的與金反應，就可以得到較小顆粒的奈米金。 

 

 

 

圖2-16、以接枝高分子球體製備奈米金的情形[40] 
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2.3 研究方向與研究方法 

 

  聚丙烯酸鈉雖然可用以製備奈米金，但不易將合成之奈米金析出

或製備薄膜，同時由於其在大氣中非常容易吸水而破壞其材料結構，

而無法長時間應用。因此製備甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸鈉共聚物將能

保有羧酸鹽的官能基以合成及穩定奈米金，又同時具備聚甲基丙烯酸

甲酯易加工及其各項優良的特性，為本論文的研究方向。 

 

研究中藉由甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸鈉共聚物製備奈米金-高分子

複合材料，並證實即使丙烯酸鈉官能基位於共聚高分子鏈上仍然兼具

還原劑與保護劑的效果。在這個研究中，將以丙烯酸鈉(SA)、兩種不

同分子量之聚丙烯酸鈉(PSA) 於水中直接還原金鹽製備奈米金；以及

聚 合 不 同 莫 耳 比 例 的 甲 基 丙 烯 酸 甲 酯 - 丙 烯 酸 鈉 共 聚 物

(poly(MMA-co-SA)) ，並以其作為還原劑與保護劑還原金鹽製備奈米

金。研究中將利用紫外光-可見光吸收光譜，穿透式電子顯微鏡與粒

徑分析儀探討不同的壓克力高分子結構對所合成奈米金顆粒的粒徑

大小與光學性質的關係。 
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第三章、實驗部分 

 

3.1 實驗藥品與儀器 

 

1.  超純水 (H2O) 

實驗中所使用的超純水，電阻值為 18.3 MΩcm-1。 

 

2.  四氫呋喃 (tetrahydrofuran, THF)  

TEDIA（99.8%, HPLC），分子量 72.10，分子式 C4H8O。凝固點

-105℃，沸點 65~66°C，比重 0.888 (21℃)。 

 

3.  四氯金酸氫 (hydrogen tetrachloroaurate(III))  

Acros（ACS 級），分子量 393.83，分子式 HAuCl4
.3H2O。黃色顆

粒，可溶於水和醇類酯類等有機溶劑，於大氣中極易潮解，腐蝕

性強。 

 

4.  丙烯酸鈉 (sodium acrylate, SA) 

Aldrich（97%），分子量 94.04，熔點約 300°C。 
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5. 甲基丙基酸甲酯 (methyl methacrylate, MMA) 

TCI (99.8%)，分子量 100.12，沸點 100°C，密度 0.936 g/ml (25°C )。 

 

6. 聚丙烯酸鈉 (poly(sodium acrylate), PSA) 

本研究使用兩種分子量的聚丙烯酸鈉，重量平均分子量分別是

Fluka: 2,100；Aldrich: 15,000，為 35wt%的水溶液。 

 

7.  丙烯酸 (acrylic acid, AA) 

Aldrich (純度 99%)，分子量 72.06，沸點 139°C。 

 

8.  三乙基硼氫化鋰 (lithium triethyl borohydride, Super-Hydride)  

Aldrich (1.0 M in THF)，分子式 Li(C2H5)3BH，分子量 105.94，使

用時通氮氣並以針筒抽出，作為還原劑使用。   

 

9. 2,2-偶氮雙異丁腈 (azobisisobutyronitrile, AIBN) 

Showa (97%)，分子量 164.21，融點 102-104°C。需冷藏保存，作

為聚合反應時的起始劑。 

 

10. 鹽酸(hydrochloric acid, HCl) 

Riedel-Dehaen (37wt%)，分子量 36.46，沸點 100°C，密度 1.2 g/ml 
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(25°C)。 

 

11. 氫氧化鈉 (sodium hydroxide, NaOH ) 

Showa (99%) 分子量 40。 

 

12. 硝酸(nitric acid, HNO3) 

Scharlau (65wt%)，分子量 63.01，沸點 120.5 °C，密度

1.490 g/ml (25°C)。 

 
 

13. 己烷(hexane ) 

TEDIA (n-hexane 85%)，分子量 86.18，沸點 69°C，密度 0.659g/ml 

(20°C)。 

 

14. 重氯仿(chloroform-d) 

CIL (99.8%)，分子量 120.39，沸點 60.9°C，密度 1.5 g/ml (25°C)。 
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3.2 實驗步驟與流程 

 

 本研究中以丙烯酸鈉與兩重量平均分子量（ wM =2,100 與

wM =15,000）聚丙烯酸鈉於水相中還原奈米金，樣品名稱分別為

SAAu，PSA1Au 與 PSA2Au。其還原前後，皆為水溶液狀態，如表

3-1 所示。 

 

此外，本研究中所合成的甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸共聚物樣品分別

為 MA82、MA64、MA46，甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸鈉共聚物分別為

MS82、MS64 與 MS46。其中數字的部份(如 82, 64 與 46)是代表甲基

丙烯酸甲酯比丙烯酸或丙烯酸鈉的莫耳比(如 82即表示甲基丙烯酸甲

酯的莫耳數：丙烯酸的莫耳數＝8：2)。若以 MA82 與 MA64 製備而

成的高分子-奈米金複合材料其樣品名稱則為 MA82Au 與 MA64Au；

以 MS82、MS64 與 MS46 製備而成的奈米金-高分子複合材料其樣品

名稱則為 MS82Au、MS64Au 與 MS46Au，如表 3-1 所示。 

 

 

 

 

 

 

 



 30

表 3-1、製備奈米金與共聚物樣品列表 

THF+water8:2－MS82Au

water6:4－MS64Au

－4:6－MS46

THF－8:2MA82Au

THF－6:4MA64Au

water4:6－MS46Au

－6:4－MS64

－8:2－MS82

－－4:6MA46

－－6:4MA64

－－8:2MA82

water－－PSA2Au

water－－PSA1Au

water－－SAAu

solutionMMA:SAMMA:AASample name

THF+water8:2－MS82Au

water6:4－MS64Au

－4:6－MS46

THF－8:2MA82Au

THF－6:4MA64Au

water4:6－MS46Au

－6:4－MS64

－8:2－MS82

－－4:6MA46

－－6:4MA64

－－8:2MA82

water－－PSA2Au

water－－PSA1Au

water－－SAAu

solutionMMA:SAMMA:AASample name
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3.2.1 丙烯酸鈉-奈米金與丙烯酸鈉-奈米金的製備 

 

實驗中奈米金的合成為以底部有凹槽的雙頸圓底瓶為反應器，蛇

形冷凝管做為冷凝裝置，以油浴法加熱並保持迴流。反應器中的凹槽

主要目的是希望可以創造一個更劇烈的攪拌環境。在實驗之前先以王

水沖洗反應器並稍微浸泡數分鐘，之後反覆用新鮮的超純水把王水洗

去，其他的玻璃儀器（如量筒，滴管等）也ㄧ倂以此方法清洗。 

 

本研究中使用了丙烯酸鈉與兩種重量平均分子量的聚丙烯酸

鈉，分別是 wM =2,100 g/mol 與 wM =15,000 g/mol。反應流程如圖 3-1

所示。 

 

(A)SAAu： 

將金鹽(HAuCl4)水溶液(50ml, 1mM)配置好後放入反應器加熱至

沸騰5~10分鐘，隨後再將溫的(50~60°C)丙烯酸納水溶液(15ml, 80mM) 

以最快速度全部倒入並劇烈攪拌。反應進行大約 30 分鐘後溶液的顏

色由淡黃色漸漸轉變為深紫色，表示還原反應進行。所合成的奈米金

溶液必需保存於室溫陰暗處。反應流程圖如圖 3-1 所示。 
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(B)PSA1Au： 

將金鹽(HAuCl4)水溶液(50ml, 1mM)配置好後放入反應器加熱至

沸 騰 5~10 分 鐘 ， 隨 後 再 將 溫 熱 的 (50~60°C) 聚 丙 烯 酸 納

( wM =2100g/mol)水溶液(25ml, 40mM)加入，方法同奈米金/丙烯酸鈉

的製備。反應進行時溶液由淡黃色漸漸轉變為澄清的粉紅色，反應

60 分鐘。產物保存於室溫陰暗處。 

 

(C)PSA2Au： 

將 wM =15,000 g/mol 的聚丙烯酸鈉 35wt%水溶液，以超純水稀釋

成適當的濃度(9ml, 0.7wt%)以便使用。將金鹽(HAuCl4)水溶液(60ml, 

1mM)配置好後放入反應器加熱至沸騰 5~10 分鐘，之後將聚丙烯酸鈉

溶液倒入。反應時間約為 60 分鐘，產物呈不透明的紫紅色，保存於

室溫陰暗處。 
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HAuCl4(aq) 

加熱迴流 5~10 分鐘 

SA(aq) & PSA(aq)  

( wM =2100 or 15000) g/mol 

溫熱至 50~60°C 瞬間倒入，劇烈攪拌

攪拌，反應 30~60 分鐘

SAAu、PSA1Au、PSA2Au 水溶液 

圖 3-1 製備 SAAu、PSA1Au、PSA2Au 實驗流程圖 
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3.2.2 甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸共聚物與甲基丙烯酸甲酯-丙

烯酸鈉共聚物的製備 

 
圖 3-2為甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸共聚物與甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸

鈉共聚物之反應式，圖 3-3 為其實驗流程圖。 

 

(A) 甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸共聚物的製備 

  以四氫呋喃作為溶劑、甲基丙烯酸甲酯和丙烯酸為單體，2,2-偶

氮雙異丁腈(AIBN)為起始劑，於 65°C 下反應 4 個小時。其中甲基丙

烯酸甲酯和丙烯酸的莫耳比依樣品不同而有所變動，分別為 8:2、

6:4、4:6。反應停止後，以己烷作為非溶劑(non-solven)析出所聚合之

共聚物，再溶於少量的四氫呋喃中，再滴入己烷中析出以達到純化的

目的。最後析出之產物以真空烘箱於 60°C 之下烘乾。 

 

(B) 甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸鈉共聚物的製備 

  將先前得到的甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸共聚物以 1:40(w/w)的比例

與水混合。根據共聚物中所含丙烯酸官能基的莫耳數漸漸加入適量的

0.5N 氫氧化鈉水溶液。之後反應 24 小時，以水反覆清洗數次以去除

殘留之氫氧化鈉。過濾烘乾之後所得的產物，保存於防潮箱中。反應

後的產物除 MS82 之外，MS64、MS46 皆溶於水中，無法做進一步的

純化經廣用試紙測試，其 pH 值約為 8~9 呈弱鹼性。 
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圖 3-2 甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸共聚物與甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸鈉

共聚物之反應式 
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圖 3-3 甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸共聚物與甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸鈉

共聚物實驗流程圖 

MMA 

加熱至 65°C 

以 hexane + THF 清洗數次 

攪拌，反應 4 小時 

AA 

AIBN 

poly(MMA-co-AA) 

poly(MMA-co-SA) 

NaOH 
24hr 

solvent: THF
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3.2.3 甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸共聚物-奈米金的製備 

 

  圖 3-4(A) 為甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸共聚物-奈米金反應流程

圖。將適當濃度的 HAuCl4水溶液(含 0.091g HAuCl4)加入已溶解於四

氫呋喃的甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸共聚物溶液中，金鹽與共聚物高分

子的莫耳數比為 1:24.5，接著緩慢地加入還原劑三乙基硼氫化鋰，還

原劑的量為 1.5ml。其中 THF 用量為 50ml，甲基丙烯酸甲酯丙烯酸

共聚物為 5wt%。反應 1 小時之後，將紫色的高分子溶液以己烷作為

非溶劑析出產物，再溶於少量的四氫呋喃中，再置於己烷中析出以達

到純化的目的。產物以 4A 濾紙做抽氣過濾後，在真空下抽乾，溫度

不超過 30°C。烘乾之後所得的產物，保存於防潮箱中。 
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圖 3-4  (A) 甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸共聚物-奈米金反應流程圖 

(B) 甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸鈉共聚物-奈米金反應流程圖 
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3.2.4 甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸鈉共聚物-奈米金的製備 

 

圖 3-4(B)為甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸鈉共聚物-奈米金反應流程

圖。 

 

(A) MS82Au 的製備 

  將 HAuCl4水溶液(1ml, 45mM)加入已溶解於四氫呋喃加水（體積

比為 5:3）的甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸鈉共聚物溶液中，其中溶劑用量

約為 80ml，甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸共聚物為 3wt%。接著緩慢地加

入 1.5ml 之還原劑三乙基硼氫化鋰，反應時間 1 小時後將酒紅色的高

分子溶液（MS82Au）儲存於室溫陰暗處。 

 

(B) MS64Au 與 MS46Au 的製備 

MS64、MS46 由於反應完即溶於水中，其奈米金的製備方法依照

PSA2Au 的步驟，以超純水稀釋成適當的濃度(MS64: 5ml, 0.7wt%; 

MS46: 22.5ml, 0.7wt%)使用。將金鹽(HAuCl4)水溶液(60 ml, 1mM)配

置好後放入反應器加熱至沸騰 5~10 分鐘，之後將聚丙烯酸鈉溶液倒

入劇烈攪拌。反應時間約為 6 小時，產物呈澄清粉紅色(MS64Au)與

不透明的紫紅色(MS46Au)，保存於室溫陰暗處。 
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3.3 實驗儀器 

 

1.  傅立葉轉換紅外線吸收光譜(fourier transform infrared 

spectroscopy, FTIR) 

廠商：Nicolet   型號：Spectrometer 550 

單位：淡江大學化學工程與材料工程學系 

掃描範圍為 4000~400 cm-1、掃描次數為 32 次、解析度 4 

cm-1。將待測樣品的粉末與溴化鉀(KBr)混合，研磨之後固定於樣

品座上進行掃描。若是高分子的樣品，可先以溶劑溶解(大約

2wt%)，滴在玻璃片上製成薄膜，脫下後固定於樣品座上進行掃

描。 

 

2.  紫外線穿透光譜儀(ultraviolet-visible spectroscopy, UV-vis.) 

廠商：Shinadzu   型號：UV-01 1601 

單位：淡江大學化學工程與材料工程學系 

紫外線光譜儀可以用於鑑定奈米金是否有成功地被還原，溶

液的樣本至於石英 cuvette 中；薄膜的樣本則塗佈於玻璃基材

上，測量範圍 250~820nm，掃描速度為 240nm/min。 
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3.  核磁共振儀(nuclear magnetic resonance, NMR) 

廠商：Bruker   型號：Avance-600 MHz NMR 

單位：淡江大學化學系 

將共聚物高分子以 1wt %溶於重氯仿中。氫原子光譜掃描範

圍為 0~15 ppm。 

 

4.  元素分析儀(elemental analyzer, EA) 

廠商：Heraeus   型號：VarioEL Ⅲ-CHNS 

單位：國立台灣大學貴重儀器中心 

利用垂直式燃燒管，將欲分析之物質盛於錫金屬容器內，置

於樣品自動供給器上，利用重力原理，投入 1150℃ 左右高溫燃

燒管中，在錫之助燃下使樣品燃燒溫度高達 1800℃ ，促使樣品

完全燃燒，再經過銅還原處理後，生成之二氧化碳、水、氮氣混

合物經過特殊之分離管分離後，可利用熱傳導偵檢器分別測定其

含量，再經資料處理機運算，即可自動列計碳、氫、氮之重量百

分比。 

 

5.  穿透式電子顯微鏡(transmission electron microscope, TEM) 

廠商：Hitachi   型號：H-7100 

單位：國立台灣大學貴重儀器中心 
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將樣本滴在銅網上，再以濾紙吸去大部分的溶劑，微小的樣

品會吸附於銅網上的碳膜。於 20kV 之加速電壓下約可觀察至數

奈米的解析度。 

 

6.  凝膠滲透層析儀(gel permeation chromatography, GPC) 

廠商：Waters   型號：Waters 1515 

單位：淡江大學化學工程與材料工程學系 

使用的管柱為 AMERICAN POLYMER 的 AM GPC Gel，孔

隙度為 100,000 Å；溶劑為四氫呋喃(THF)；以 RI 偵測器 Waters 

2414 refractive index detecter；幫浦為 Waters 1515；數據處理軟體

為 Breeze。測試時管柱溫度為 40°C，differential refractometer 溫

度為 35°C，樣品濃度為 0.5wt%，流速為 0.8ml/min。 

 

7.  熱重分析儀(thermal gravimetric analysis, TGA) 

廠商：TA Instruments 型號：TGA 2950 

單位：淡江大學化學系 

樣品取 10~20mg 置入白金盤中，於氮氣環境中從室溫以

10°C/min 的速率升溫至 800°C。裂解溫度(Td)的為兩切線的交點，

而最大裂解溫度(Tp)為其一次微分曲線的最大值。 
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8.  微分掃描熱卡儀(differential scanning calorimeter, DSC) 

廠商：TA Instruments 型號：DSC 2920 

單位：淡江大學化學工程與材料工程學系 

稱取待測樣品 5~10mg 置入鋁製樣本盤中，在通氮氣的環境

下以 10°C/min 的升溫速率，從 25°C 上升到 180°C，採用第二次

升溫曲線(2nd run)的方式進行測量。 

 

9. 平行光束 X-光繞射儀(X-ray diffractometer, XRD) 

廠商：Bruker   型號：D8 Advance + Göbel mirror 

單位：淡江大學化學工程與材料工程學系 

操作電壓 40kV、操作電流 40mA，以 2°/min 由 10°~90°進行

掃描。 

 

10. 超純水製造機 

廠商：Barnstead  型號：EASY pure LE 

單位：淡江大學化學工程與材料工程學系 
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第四章、結果與討論 

  

4.1 結構分析 

 

4.1.1 元素分析 

 

表 4-1與表 4-2分別為 MA82、MA64、MA46、MA82Au與MA64Au

元素分析的理論值與實驗值。由元素分析得知所合成的共聚合物得到

的結果與理論計算相近。而壓克力高分子-奈米金奈米複合材料

MA82Au 和 MA64Au，碳的重量百分比遠低於理論值，而氫的重量

百分比均高於理論值。對於此結果，將做進一步實驗了解是否有反應

或吸附的現象。 
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表 4-1、各樣本元素分析理論值計算結果 
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表 4-2、各樣本元素分析實驗值結果 
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4.1.2 核磁共振光譜 (NMR) 

 

 檢測 MA82 核磁共振的氫譜（圖 4-1），可以推測出聚合反應後甲

基丙烯酸甲酯與丙烯酸於共聚物各自佔的莫耳分率。主要是利用甲基

丙烯酸甲酯的-OCH3(δ=3.57)的化學位移與其它的 CH2作比對，最後

推得所聚合的共聚物其甲基丙烯酸甲酯與丙烯酸的比例是 5.1:1。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
圖 4-1、MA82 核磁共振的氫譜。 

a 

b 

d

c 
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b c 

d 
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4.1.3 FT-IR 光譜測試 

 

圖 4-2 為 PMMA、MA82、MA64 和 MA46 的 FTIR 分析圖譜，藉

由特性吸收峰的分析可以了解反應各個階段高分子結構上的變化情

形。由圖 4-2 可見的官能基其特性吸收峰，其中 1700~1740 cm-1 為

C=O (carboxylic acid)，1740~1790 cm-1為 C=O (carbonate)。由於共聚

物中含有 carboxylic acid 故此 C=O 吸收峰為兩者重疊，相較 PMMA

的 C=O 吸收峰(1730 cm-1)明顯變寬； 2953 cm-1為-CH3；3400~3600 

cm-1 為 OH 基的伸縮振動，於 MA82、MA64、MA46 皆有觀察到，

可證明共聚物中含有丙烯酸的 OH 基。而不飽和吸收 C=C，ν=1640 

cm-1 訊號已經很微弱，可知甲基丙烯酸甲酯與丙烯酸的單體已不存在

共聚物中。 

 

 圖 4-3 為 MS82、MA82、MA82Au 和 PSA2100 的 FTIR 分析圖譜，

MS82 官能基的吸收峰明顯的多出了一根 1577 cm-1 丙烯酸鈉的吸收

峰。由此可知， MA82 上的丙烯酸官能基確實經反應轉化為丙烯酸

鈉官能基。故隨著丙烯酸官能基的增加，反應所得的丙烯酸鈉官能基

越多，對水的溶解度也會越來越高。還原奈米金後的 MA82Au 與

MA64Au 也在 1570 cm-1出現一吸收峰，這表示奈米金在還原時有部
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份的 COOH 轉化為 COO-。 

 
 

表 4-3、所合成共聚物與奈米金主要官能基之特性吸收峰 

Functional Group Region (cm-1) Intensity comments 

-CO2
-(carboxylic acid salt) 1540-1695 s asym 

C=O (carboxylic acid) 1700-1740 vs  

C=O (carboxylic ester) 1725-1750 vs  

-CH2- 2915-2940 m-s asym 

-CH3 2950-2975 m-s asym 

-OH 3500-3650   
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圖 4-2、PMMA、MA82、MA64 和 MA46 的 FTIR 圖譜。 
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圖 4-3、MS82、MA82、MA82Au 和 PSA2100 的 FTIR 圖譜。 
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4.1.4 共聚物分子量分析 

 

 各組甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸共聚物與聚甲基丙烯酸甲酯之數目

平均分子量 ( nM )、重量平均分子量 ( wM )與分子量分布指數

(polydispersity index, PDI) 見表 4-2。 

 

 

表 4-4、壓克力高分子之分子量 

sample name wM  nM  PDI. 

PMMA 32000 12,000 2.67 

MA82 31,000 14,000 2.21 

MA64 11,000 4,000 2.75 

MA46 16,000 6,000 2.67 
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4.2 粒徑分析 

 

4.2.1 穿透式電子顯微鏡 

 

 透過穿透式電子顯微鏡，可以觀察到壓克力單體或高分子包覆奈

米金顆粒的外觀還有其粒徑大小以及顆粒的分布情形等。圖 4-4 至圖

4-6 分別為 SAAu，PSA1Au 與 PSA2Au 以穿透式電子顯微鏡所拍攝

到的奈米金顆粒。由圖顯示所製備的單體或高分子包覆奈米金顆粒皆

為球形，但會有部份聚集的現象發生，其中又以 SAAu 較為明顯。由

圖 4-4可以看出奈米金顆粒被包覆於丙烯酸鈉中造成不規則形狀的凝

聚。 

 

 透過穿透式電子顯微鏡所觀察SAAu的顆粒大小約為 15~40nm不

等，粒徑分佈較不均勻；PSA1Au 的顆粒大小大約為 25nm；PSA2Au

的顆粒大小大約為 50nm，皆與文獻相符合。由以上數據可以發現以

小分子所還原的奈米金顆粒，可以得到比較小的顆粒但其粒徑分布較

廣且較容易產生聚集，而以高分子還原的奈米金顆粒分布範圍較為均

一且不容易產生聚集。而隨著高分子還原劑的分子量變大，奈米金顆

粒的粒徑也會比較大。 
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圖 4-4、SAAu 的 TEM 圖（放大倍率：20,000 倍）。 

圖 4-5、PSA1Au 的 TEM 圖（放大倍率：50,000 倍）。 
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圖 4-6、PSA2Au 的 TEM 圖（放大倍率：50,000 倍）。 



 55

4.2.2 粒徑分析 

 

 圖 4-7 至圖 4-10 為 SAAu、PSA1Au、PSA2Au 及 MS82Au 的粒徑

分布，縱座標為訊號強度(intensity)，可以發現所有的樣品皆有兩個分

布範圍。推測造成雙分布的原因是由於奈米金顆粒與保護劑之間形成

一核殼結構，所以粒徑分析儀的雷射分別在奈米金的表面與高分子發

生另一個散射而形成兩個粒徑分佈，分別為包覆於高分子中的奈米金

與包覆奈米金的高分子。此外 SAAu 的粒徑則是有聚集的情況發生

（由圖 4-4 TEM 圖），所以也造成了兩個粒徑分佈。粒徑分析儀與穿

透式電子顯微鏡的結果，如表 4-5 所示。由粒徑分析儀所測得之高分

子包覆奈米金顆粒較 TEM 觀察稍大，可能原因為 TEM 樣品為固態

而粒徑分析樣品為液態，高分子在溶液中有溶劑造成的澎潤效應，故

粒徑變大。 
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表 4-5、粒徑分析結果 
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圖 4-7、SAAu 的粒徑分布圖。 
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圖 4-8、PSA1Au 的粒徑分布圖。 

圖 4-9、PSA2Au 的粒徑分布圖。 
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4.2.3 X 光繞射分析儀 

 

 將粉末狀的樣本 MA82Au 與 MA64Au 以 X 光繞射分析，其結果

可發現金的繞射特徵吸收峰(111)、(200)、(220)、(311)，其結構為面

心立方(face-centered cubic, FCC)[41]。並藉由下列公式可以推求奈米

金顆粒的粒徑。 

 

 

 

 

 由 X 光繞射所求得的奈米金顆粒粒徑，MA82Au 為 115nm，

MA64Au 為 94nm，由結果得知，丙烯酸官能基越多，越有利於小顆

粒的奈米金顆粒形成。若比較 MA64Au 粉末與薄膜樣品 MA64Aub，

形成薄膜後其計算出奈米粒徑為 153 nm，表示製成薄膜之後亦會增

加奈米金的粒徑。 

 

表 4-6、X 光繞射之數據分析 

94.24470.014880.72409MA64Au

153.65590.0091270.44412MA64Au-film

115.00110.0124450.60559MA82Au

t (nm)Bωsample

94.24470.014880.72409MA64Au

153.65590.0091270.44412MA64Au-film

115.00110.0124450.60559MA82Au

t (nm)Bωsample

 

θ
λ

=
cosB
9.0t

( )4ln
180

B where ϖ
π

=

t：粒徑 

λ：波長 

ω：半高寬 
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4.3 光學性質 

 

4.3.1 紫外光-可見光光譜分析 

 

金奈米粒子在吸收光譜中有一特性吸收波帶，為表面電漿共振波

帶 (surface plasma resonance, SPR)，通常與粒子的形狀和大小有關，

在本研究中以紫外光-可見光光譜儀分析奈米金顆粒表面電漿共振所

造成的吸收。所合成的奈米金，SAAu、PSA1Au、PSA2Au、MA82Au、

MA64Au、 MS82Au、MS64Au與MS46Au在520~570nm均有一吸收

峰，故証明其為奈米及金顆粒，在此範圍之最大吸收值λmax列於表

4-7，原始圖於附錄C。 

 

比較以單體 SA 及兩種分子量 PSA 所製備的奈米金，可以發現以

相同保護劑（皆為丙烯酸鈉）所製備的奈米金其吸收位置隨其粒徑變

大而有紅移(red shift)的現象發生，此結果與粒徑分析的結果相同。而

對於以不同溫度下製備奈米金，圖 4-11 為 SAAu 分別於 60°C 與沸騰

的環境之下合成的奈米金其紫外光-可見光吸收光譜。結果顯示以丙

烯酸鈉直接還原金鹽所合成的奈米金，於高溫之下較有利於小顆粒的

奈米金形成。 
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由 MA82Au、MS82Au、MA64Au 與 MS64Au 的最大吸收位置，可知

MA82Au(THF) 的奈米金粒徑小於 MS82Au(THF)，而 MA64Au(THF) 

與 MS64Au（水中，直接）則是相同。以上結果由於方法、溶劑與其

共聚物官能基皆有所差異，不適合單純以最大吸收位置比較奈米金大

小，但是就 MA82Au、MS82Au 與 MA64Au 的最大吸收位置可知，

共聚物官能基的種類影響力比官能基的莫爾比大。圖 4-13 為 MS64Au

（水中）有添加還原劑與無添加還原劑的情形，結果顯示兩者的吸收

位置相同，僅吸收強度隨著濃度降低而變弱，表示以 MS64 於水溶液

中不添加還原劑可直接還原奈米金。 

 

由比較在溶液中與形成薄膜後的奈米金大小，由圖 4-12 MA64Au

溶液與薄膜的狀態下的紫外光-可見光吸收光譜，發現成膜後皆會造

成吸收位置的紅移，表示會造成奈米金顆粒的凝聚，此現象與Ｘ光繞

射結果相符。 
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表 4-7、製備之奈米金 UV-vis.吸收光譜之最大吸收位置 

sample Max. abs (nm) 

SAAua 541 

SAAuc 558 

PSA1Aua 530 

PSA2Aua 542 

MA82Au 518 

MA64Au 520 

MA82Aub 540 

MA64Aub 552 

MS82Au 527 

MS64Au 520 

MS64Aua 519 

MS46Aua 569 
a：還原奈米金未使用 super-hydride 還原劑。 
b：樣品以薄膜的形態進行量測。 
c：還原奈米金的反應溫度為 60°C。 
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圖 4-12、MA64Au 之 UV-vis 吸收光譜。
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圖 4-13、比較 MS64Au 有無添加還原劑之 UV-vis 吸收光譜。 



 65

4.4 熱性質分析 

 

4.4.1 微分掃描熱卡儀 

 

 所製備的共聚合物及其包覆奈米金，其原始圖譜置於圖 4-14 與圖

4-15，其 Tg列於表 4-8。 

 

 文獻中聚甲基丙烯酸甲酯與聚丙烯酸的玻璃轉移溫度差不多

(105°C 與 106°C)，因此所測得共聚高分子(MA82、MA64 與 MA46)

的玻璃轉移溫度均落於合理的範圍內(105~109°C)。而文獻中聚丙烯

酸鈉的玻璃轉移溫度為 230°C [45]， 觀察 MS82 可以發現其玻璃轉

移溫度只有一個，證明共聚物為隨機方式排列(random copolymers)。

且玻璃轉移溫度由 106°C 增加到 130°C，相當接近以內插共聚物組成

所求得的溫度。 

 

 由於含奈米金的樣本於高溫環境之下會造成奈米金顆粒的凝聚

甚至奈米金有可能從保護劑上脫落，故做二次升溫曲線所得的數據僅

反應與金摻合之共聚物的熱分析。其中 MA82 製成的奈米金樣品

MA82Au 之玻璃轉移溫度上升（由 106°C 上升至 133°C）。 
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圖 4-14、MA82、MS82、MA82Au 和 MS82Au 的 DSC 圖。 

圖 4-15、MA64、MA64Au 和 MA46 的 DSC 圖。 
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表 4-8、製備之共聚物及高分子包覆奈米金之熱分析數據 
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4.4.2 熱重損失分析 

 

 將所製備的共聚物與其包覆奈米金作熱重分析，其裂解溫度

(Td)、最大裂解溫度(Tp)與殘留率整理於表 4-8，其原始圖見附錄圖 E1

至圖 E7。 

 

 由 MA82、MA64 與 MA46 的裂解溫度可發現隨著丙烯酸的比例

越高，裂解溫度與最大裂解溫度越低。MS82 的殘留量(6.35 wt%)比

MA82 (0.02wt%)來的高，顯示丙烯酸有轉化為丙烯酸鈉。而 MS82

與 MA82 相比，熱裂解溫度有下降的趨勢但下降溫度不大(12°C)，顯

示氫氧化鈉並不會明顯地造成共聚物的水解。 

 

 由表 4-8 可知含有奈米金的樣品（MA82Au 與 MA64Au），與相

對應的共聚物相比摻入奈米金之後造成裂解溫度提前。如 MA82 的裂

解溫度為 379°C，成為 MA82Au 後裂解溫度降為 343°C，此現象與第

二章利用高分子為還原劑或保護劑製備高分子包覆奈米金的文獻相

符，如圖 4-16 所示 [14,19]。含金樣品（MA82Au 與 MA64Au，5.9

與 2.83 wt%）的殘留量都明顯高於共聚物（MA82 與 MA64，1.11 與

1.67 wt%），由此可證實奈米金顆粒成功的被還原並包覆於甲基丙烯

酸甲酯-丙烯酸鈉共聚物之中，如圖 4-16 與圖 4-17。 
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第五章、總結 

 

1. 本研究中，已成功聚合不同莫耳比例的甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸共

聚物與甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸鈉鹽共聚物，藉由 EA、NMR、

FTIR、DCS 與 TGA 分析可知，所合成的共聚物結構正確，且甲

基丙烯酸甲酯-丙烯酸共聚物的鈉鹽化反應並不會造成共聚物水

解。 

 

2. 本研究中，已成功的利用丙烯酸鈉與聚丙烯酸鈉合成包覆奈米

金。藉由 TEM 與粒徑分析的結果，以高分子（PSA2,100 與

PSA15,000）所製備的奈米金顆粒粒徑分佈較為狹窄，而小分子(SA)

製備的奈米金有凝聚的現象發生，粒徑分佈較廣。而分子量越大，

所製備的奈米金顆粒越大。 

 

3. 本研究中，已成功的利用甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸共聚物與甲基丙

烯酸甲酯-丙烯酸鈉共聚物合成包覆奈米金。其可見光區 520~570

之間具有一最大吸收峰，可確定其為奈米金結構。以相同保護劑

所包覆的奈米金其吸收位置隨奈米金顆粒變大而有紅移的現象發

生。由 UV-vis.與 XRD 結果可以發現高分子包覆的奈米金成膜後

皆會造成吸收位置的紅移，表示形成薄膜後會造成奈米金顆粒的
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凝聚。 

 

4. MA82 製成的奈米金樣品 MA82Au 之玻璃轉移溫度上升；由 MS82

製成的奈米金樣品 MS82Au 之玻璃轉移溫度微幅變化不大。含有

奈米金的樣品，與相對應的共聚物相比摻入奈米金之後造成裂解

溫度提前。 
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第六章、未來研究方向 

 

1. 不同分子量的 poly(MMA-co-AA)與 poly(MMA-co-SA)共聚物，對

奈米金的製備、大小、結構與各項性質的探討及對壓克力高分子-

奈米金複合材料的製備、結構與各項性質的影響。 

 

2. 不 同 poly(MMA-co-AA) 與 poly(MMA-co-SA) 共 聚 物 與 金 鹽

HAuCl4 比例，對奈米金的製備、大小、結構與各項性質的探討及

對壓克力高分子-奈米金複合材料的製備、結構與各項性質的影響。 
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附錄 

 

A、傅立葉轉換紅外線吸收光譜 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 A1、MA64 和 MA64Au 的 FTIR 圖譜。 
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B、 X 光繞射分析 
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圖 B1、MA82Au 之 XRD 圖。

20 40 60 80
0

100

200

300

400

500

600

(3,1,1)

in
t.

2θ (degree)

(1,1,1)

(2,0,0)

(2,2,0)

圖 B2、MA64Au 之 XRD 圖。
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圖 B3、MA64Au-film 之 XRD 圖。 
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C、紫外光-可見光光譜 
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圖 C2、PSA1Au 之 UV-vis 吸收光譜。 
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D、TGA 圖 
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圖 D1、MA82 的 TGA 及其一次微分圖。 
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