自由基架構硬化之PU樹脂探討
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自由基架橋硬化的PU樹脂,由聚酯多元醇和 過量的甲苯二異氰酸酯進行加成反應,得PU預聚 合物,然後再加入2-羥烯酸酯反應得末端基具有 不飽和雙鍵的PU寡聚合物,此樹脂加入熱及光起 始劑,產生自由基架橋硬化。本文合成不同成分的PU樹脂,並探討了各種反應稀釋劑的量,和填充 劑的量或摻入耦合劑,對PU樹脂所造成的影響,其 結果利用萬能拉力機、硬度計、黏度計、示差 掃描卡計、電子顯微鏡等方式來評估結果。�

